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Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Pitture/Paints, Vernici/Varnishes
O&ITecnica di prova

Quantità e dimensione dei difetti dopo esposizione a lampada ad arco allo
xeno/Quantity and dimension of defects by exposing to light source with
xenon-arc lamp

EN ISO 16474-2:2013/A1:2022 + EN
ISO 4628-2:2016, EN ISO
16474-2:2013/A1:2022 + EN ISO
4628-3:2016, EN ISO
16474-2:2013/A1:2022 + EN ISO
4628-4:2016, EN ISO
16474-2:2013/A1:2022 + EN ISO
4628-5:2022, EN ISO
16474-2:2013/A1:2022 + EN ISO
4628-6:2011, EN ISO
16474-2:2013/A1:2022 + EN ISO
4628-8:2012 , ISO
16474-2:2013/Amd1:2022 + ISO
4628-2:2016, ISO
16474-2:2013/Amd1:2022 + ISO
4628-3:2016, ISO
16474-2:2013/Amd1:2022 + ISO
4628-4:2016, ISO
16474-2:2013/Amd1:2022 + ISO
4628-5:2022, ISO
16474-2:2013/Amd1:2022 + ISO
4628-6:2011, ISO
16474-2:2013/Amd1:2022 + ISO
4628-8:2012 , UNI EN ISO
16474-2:2023 + UNI EN ISO
4628-2:2016, UNI EN ISO
16474-2:2023 + UNI EN ISO
4628-3:2016, UNI EN ISO
16474-2:2023 + UNI EN ISO
4628-4:2016, UNI EN ISO
16474-2:2023 + UNI EN ISO
4628-5:2023, UNI EN ISO
16474-2:2023 + UNI EN ISO
4628-6:2011, UNI EN ISO
16474-2:2023 + UNI EN ISO
4628-8:2013

Esame visivo

Resistenza delle pitture al distacco/Resistance of paint coatings to separation
(CPR Decisione n. 99/471/EC)

EN ISO 2409:2020, ISO 2409:2020,
UNI EN ISO 2409:2020 -
escluso/except par. 6, 7.1, 8.3

Quadrettatura

Spessore del film/Film thickness  (CPR Decisione n. 99/471/EC) EN ISO 2808:2019 metodo 7c + EN
ISO 2360:2017, ISO 2808:2019
metodo 7c + ISO 2360:2017, UNI EN
ISO 2808:2019 metodo 7c + UNI EN
ISO 2360:2017

_

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Prodotti da costruzione/Construction products
O&ITecnica di prova

1-2-4-trimetilbenzene/1-2-4-trimethylbenzene,
1-4-diclorobenzene/1-4-dichlorobenzene, 2-butossietanolo/2-butoxyethanol,
Emissioni di composti organovolatili totali (COV totali)/Total volatile organic
compounds emission (TVOC), Etilbenzene/Ethylbenzene, m-xilene/m-xylene,
o-xilene/o-xylene, p-xilene/p-xylene, Stirene/Styrene,
Tetracloroetilene/Tetrachloroethene, Toluene/Toluene, Tricloroetilene
(Trielina)/Trichloroethene  (CPR Annex V.3 Emission of dangerous substances,
così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014
DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)

EN 16516:2017+A1:2020 + ISO
16000-6:2011, EN
16516:2017+A1:2020 + ISO
16000-6:2021 - escluso/except Cap.5
EN 16516

GC-MS

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Supporti da campionamento aria di ambienti di lavoro/Samples from air sampling of workplace air, Supporti da campionamento aria di ambienti
di vita/Samples from air sampling of ambient air

O&ITecnica di prova

Butanale (Butirraldeide)/Butanal (Butyraldehyde), Etanale (Acetaldeide)/Ethanal
(Acetaldehyde), Metanale (Formaldeide)/Methanal (Formaldehyde), Propanale
(Propionaldeide)/Propanal (Propionaldehyde)  (CPR Annex V.3 Emission of
dangerous substances, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO
(UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)

ISO 16000-3:2022 (escl
campionamento/except sampling)

HPLC-UV-vis
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ELENCO Prove Accreditate - Con Campo Flessibile

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Materiali metallici e loro rivestimenti (organici ed inorganici)/Metallic materials and organic and inorganic coatings
O&ITecnica di prova

Resistenza alla corrosione/Corrosion resistance  (_) Vedere elenco dei dettagli delle prove
flessibili

_

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento
rilasciato al laboratorio/The QRcode allows to directly access to the website www.accredia.it to verify the validity of the test list and of the
accreditation certificate issued to the laboratory.

L’eventuale simbolo “X” riportato nella colonna “O&I” indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui
risultati delle specifiche prove contrassegnate/Any "X" symbol in the "O&I" column indicates that the laboratory is also accredited to provide opinions
and interpretations based on the results of the specific marked tests.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell’accreditamento per la specifica attività riportata a fianco/Any symbol (*) indicates that
a suspension of accreditation is active for the specific activity shown next to it.

Legenda/Note

Il simbolo (1), se presente, indica: "Materiale/Prodotto/Matrice" non previsto dal metodo ma assimilabile/The  symbol (1), if present, means: Material/Product/Matrix not
provided for by the method but acceptable
Per la definizione della “categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02/For the definition of the test “category” indicated in the title,
see ACCREDIA General Regulation RG-02.


